Лаборатория ОАО «Стрижавский карьер»
Адрес: Винницкий район, пгт Стрижавка, ул.Киевская,1                                      тел.58-50-23
Паспорт № 6 от 01.04.10 г. 
Выдан ООО «Торговый дом «Стрижавский карьер»
На партию 686 тонн щебня гранитного фр. 5-20 мм , отправленную ООО «СТРОЙКОМ» РФ, г.Домодедово (по поручению ООО «УКРГРАНИТ» 344092 г.Ростов-на-Дону, пр.Королева 5/4)., согласно договора № 336409 от 08.07.2009 г.
1. Зерновой состав.

Размер отверстий контрольных сит:

	
	Д. минималь-

Ный
	0,5/Д-миним.

Д-максим.
	Д-макси-

мальный
	1,25-макси-

мальный

	
	5
	12.5
	20
	25


Конечный остаток на ситах:

	По стандарту
	90-100
	30-80
	до 10
	до 0,5

	Фактически
	95,3
	61,8
	5,9
	0


	2.Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы.

3.Содержание зерен выветренных и слабых пород.

4.Содержание пылевидных, илистых и глиняных частей, в т.ч. куски глины.

5.Марка щебня по прочности.

6.Насыпная плотность.

7.Истираемость в полочном барабане.

8. Марка щебня по морозостойкости.
	По стандарту
	Фактически

	
	до 35%
	14,0 %

	
	До 5%
	0,0 %

	
	до 1%

до 0,25%
	0,2 %

не обнаружено

	
	
	1200

	
	
	1,33

	
	До 25 
	Ст-1 (18,2%)



	
	Мрз -300
	Мрз-300


Заключение: Испытанная партия щебня фр. 5-20 мм по результатам лабораторных исследований по зерновому составу (содержание зерен пластинчатой и иглообразной формы, содержанию пылевидных и глинистых примесей, слабых пород, стиранию плотности и прочности) соответствует требованиям ДСТУ БВ 2.7.75-98.
Примечания:

- удельный вес – плотность одного м куб. щебня фракции 5-20 – 1,33.

 ОАО «Стрижавский карьер»                                            ООО  «ТД «Стрижавский карьер»

Нач.лаборатории                       Мацюк А.Д.                        Директор                   Цветков В.В.          
